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	Anotace

Pracovní list je součástí prezentace 15:  Netkané textilie – zpevňování vlákenné vrstvy

	Metodický pokyn

Pracovní list s otázkami a úkoly pro žáky. Cílová skupina žáků 16 – 19 let.


Pracovní list
1. Vyjmenujte způsoby zpevňování vlákenné vrstvy.
2. Napište princip zpevňování vpichováním.
3. Popište postup při chemickém způsobu zpevňování vlákenné vrstvy.
4. Jakým způsobem může probíhat nános pojiva na vlákennou vložku?
5. Proč je nutné u techniky spunlaced upravovat technologickou vodu?
Správná řešení
1. Vyjmenujte způsoby zpevňování vlákenné vrstvy.
            (mechanicky, chemicky, spunlaced, termicky, ultrazvukem, IČ zářením)

2. Napište princip zpevňování vpichováním.
            (vlákenná vrstva se zpevňuje průnikem vpichovacích jehel s ostny)

3. Popište postup při chemickém způsobu zpevňování vlákenné vrstvy.
           (nános pojiva, zpevnění pojiva, odstranění disperze nebo roztoku, sítování)
4. Jakým způsobem může probíhat nános pojiva na vlákennou vložku?
            (impregnací, stříkáním, formou tisku)

5. Proč je nutné u techniky spunlaced upravovat technologickou vodu? 

           (aby mohla být opět v provozu použita)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Ilona Pirichová.
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